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Specifikace

Písek mořský

p.a. Velikost částic (0,1 - 0,5 mm) min. 90 %

21810 Zrnitostní podíl:

Síto (podíl > 0,1 mm) 2 - 15 %

Síto (podíl > 0,200 mm) 35 - 55 %

Síto (podíl > 0,315 mm) 15 - 35 %

Síto (podíl > 0,400 mm) 5 - 20 %

Síto (podíl > 0,50 mm) 1 - 4 %

Síto (podíl > 0,63 mm) 0 - 0,5 %
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